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BDL材质:

方法:

炉号:

分析时间

GH2747成品

Ni 100

BDL20260315

:

刘娜娜

0.049

C

0.0481

0.0502

0.0483

0.0484

客户:

化验员:

0.0495

0.345

Mn

0.348

0.346

0.343

0.348

0.342

0.011

P

0.011

0.011

0.011

0.010

0.011

0.0042

S

0.0041

0.0045

0.0043

0.0040

0.0042

0.953

Si

0.961

0.951

0.944

0.950

0.959

0.031

Cu

0.031

0.031

0.031

0.031

0.031

15.23

Cr

15.10

15.24

15.25

15.32

15.24

0.057

Mo

0.0581

0.0582

0.0553

0.0574

0.0555

0.084

W

0.083

0.082

0.082

0.095

0.078

32.18

Fe

32.38

32.07

32.19

31.95

32.29

0.0017

B

0.0018

0.0017

0.0016

0.0017

Al

3.794

3.802

3.825

3.818

3.842

3.683 0.0017

0.073

Co

0.074

0.074

0.072

0.073

0.073

<0.0005

Mg

<0.0005

<0.0005

<0.0005

<0.0005

<0.0005

0.023

Nb

0.0231

0.0232

0.0243

0.0234

0.0235

0.0055

Pb

0.0042

0.0080

0.0043

0.0040

0.0071

0.096

Ti

0.093

0.097

0.098

0.092

0.102

0.035

V

0.036

0.035

0.036

0.036

0.036

0.193

Ta

0.188

0.191

0.189

0.203

0.196

<0.0010

Zr

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0005

Zn

<0.0005

<0.0005

<0.0005

<0.0005

<0.0005



1

2

3

4

Ni

45.78

45.70

45.85

45.74

45.84

45.765
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