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属于以下任意一种情况的报告均为无效报告：a)无“检验检测专用章”；b)报告有涂改；c)复制报告未重新加盖“检验检测专用章”；d)无编制、审核、签发人签字；

e)无骑缝章。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。委托检测仅对来样负责，检测和判定依据报告中所述国家或国际标准。若对检测报告持有异议，

应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理。

公司地址：浙江省温州市滨海经济开发区滨海二十二路 416 号
Addr：No. 416 Binhai twenty two Road, Binhai Development Zone, Wenzhou, Zhejiang Province, China

公司网址（Website）：www.zj-xhjc.com 服务热线（Tel）：0577-55590753 0577-55590222
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浙江新海检测有限公司
Zhejiang Xinhai Testing Co., Ltd.

检验检测专用章
Inspection and Testing Special Seal For
签发日期
Issue Date：2026-07-23

湖南亚世通工程材料有限公司

HUNAN YASCO ENGINEERING MATERIALS CO..LTD

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道咸嘉湖西路 119号吉顺美苑四期商业第四期商业 4层 437号
THE 4THF LOOR,CENTRAL PARKMANOR,NO.119XIANJIAHU ROAD,YUELU DISTRICT.
CHANGSHA,HUNAN,CHINA.410000

工程项目名称

Project Name：
/

产品名称：

Sample Name：
合金无缝管

样品编号：

Sample No.：
0905123

材质：

Material：
GH2747

产品型号：

Style No.：
/

产品规格：

Specification：
20*1.6MM

产品炉批号：

Heat&Batch No.：
/

其他：

Others:
/

生产商：

Manufacturer Name：
/

购买商：

Buyer:
/

以上信息由客户提供并确认，本实验室不负责其真实性。

The above information is provided and confirmed by the customer and the lab is not responsible for its authenticity.
样品接收日期：

Sample Received Date：
2026.07.23

测试周期：

Test Period：
2026.07.23~2026.07.23

测试项目：

Test Project：
成分分析
Component Analysis

测试方法：

Test Conducted：
请参见下一页

Refer to next page(s)
测试结果：

Test Result(s)：
请参见下一页
Refer to next page(s)

编制： 审核： 签发：

Compiler: Auditor: Certifier：
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浙江新海检测有限公司
Zhejiang Xinhai Testing Co., Ltd.

成分分析/Component Analysis

测试方法：ASTM E1086-22 采用火花原子发射光谱法分析奥氏体不锈钢的标准试验方法

Test Method：ASTM E1086-22 Standard Test Method for Analysis of Austenitic Stainless Steel by Spark Atomic
Emission Spectrometry
检测设备：SPECTRO-M.01全谱直读火花光谱仪 GP-03
Test Equipment：SPECTRO-M.01 Full spectrum direct reading spark spectrometer GP-03
测试结果：

Test Result：
样品编号

Sample No.
0905123

元素

Elements
碳(C) 锰(Mn) 磷(P) 硫(S) 硅(Si)

结果

Results
%

0.034 0.32 0.007 ＜0.0005 0.18

元素

Elements
铬(Cr) 镍(Ni) 铁(Fe) 铝(Al) /

结果

Results
%

16.6 45.5 Balance 3.1 /

样品照片

Sample photos

***报告结束***
***End of Report***
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浙江新海检测有限公司
Zhejiang Xinhai Testing Co., Ltd.

声 明
Statement

1、 报告无试验报告专用章或检验单位公章无效。

This report will be invalid if no special seal of the test report or public seal of the testing department are stamped.
2、 报告无试验、审核、批准人签章无效。

This report will be invalid if no signatures and seals of the experimenter, auditor and certifier are signed and
stamped.
3、 报告涂改无效。

This report will be invalid if the content of the report is altered.
4、 对试验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If there is any objection to this report, please inform the test department in 15 days since the day the company has
received the report.
5、 一般情况，委托试验仅对来样负责。

Generally, entrusted testing is only responsible for the sample.
6、本试验室对出具的试验结果负责。未经本试验室书面同意不得部分地复制本报告。

Our laboratory is responsible for this test result. No one shall copy this report if they do not hold the written
consent of our laboratory.
7、 如有异议，以报告中文内容为准。

If there is any discrepancy between the Chinese and the English versions of the above statement, the Chinese
version shall prevail.
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